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Navod na osetrovani a ¢iSténi

PVC, CV, VINYL a LINOLEUM s vyrobni PU Upravou
podlahoviny v domécnostech

Preventivni opatfeni

Podstatna ¢ast veskerych vnaSenych necistot mize byt minimalizovana pouzitim
Cisticich rohozi pred vchodem a Cisticich zon ve vstupnich ¢astech byti. Tyto Cistici
zony je nutné zatradit do systému bézného ¢isténi, aby dlouhodobé spliovaly svoji
funkci.

Bézné Cisténi a oSetfFovani

Pro optimalni udrzeni hodnoty a vynikajici ucinek pfi odstraniovani silného znecisténi
(napf. v chodbach, pted kuchynskou linkou) se doporucuje provadét pravidelné ¢isténi
CC-PU-cisti¢em v koncentraci 1:200 s vodou. Pfi vyskytu prvnich opotiebeni povrchu

nebo dle pozadavku konkrétniho objektu provést oSetfeni/oziveni vyrobni upravy
produktem CC-Lesk-3000PU nebo CC-Mat-3000PU.

Timto postupem bude nejenom zamezeno tomu, Ze ne zcela odstranéné necistoty budou
uvéznény v ochranném filmu, ale je také takto mozné kdykoliv provést oziveni starSich
ochrannych natéra.

Alternativné k vySe popsanému postupu je mozné pro bézné denni ¢isténi a zaroven
lehké dooSetfeni pouzivat také CC-R 1000-Cistici piipravek v koncentraci 1:200 s
vodou.

Doporucené davkovani prosim presné dodrzujte, nepouzivejte vyssi davky prostredkii!
Zakladni ¢iSténi

Vzhledem k zatizeni prostoru a s tim spojené¢ho stupné znecisténi je nutné provadet v
urcitych Casovych intervalech zakladni €isténi povrchu. V zavislosti na stupni zatizeni a
na zpusobu bézného Cisténi muze tato situace v domacnosti nastat napf. kazdych 12
mesicli. Staré ochranné vrstvy, tvrdos$ijné necistoty a jiné usazeniny, které narusuji
vzhled povrchu, budou odstranény.

Predanim tohoto ndavodu na oSetrovani a c¢isténi uzivateli spliuje dodavatel svoji povinnost podle
normy DIN 18 365 Podlaharskeé prace.
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K zakladnimu ¢isténi pouzijte CC-Zakladni Cistici piipravek R v koncentraci az 1:5 s
vodou. Roztok naneste na podlahu a po asi 10 - 15 minutach ptsobeni celou plochu
intenzivn¢ vydrhnéte kartdem nebo pomoci Cisticiho stroje se zelenym padem. Na
obzvlasté odolné neclistoty pouzijte CC-Zdkladni Ccistici pripravek R nefedény.
Rozpusténé necistoty dikladné odstraiite savymi hadry nebo odsajte vysavacem na
vodu a celou plochu nasledn¢ zneutralizujte velkym mnozstvim cisté, pokud mozno
teplé vody, az do uplného odstranéni vsech zbytkd necistot a Cisticiho roztoku (voda uz
potom nepéni!). Po tomto kroku musi opét nasledovat oSetfeni nebo oziveni povrchu
(tak, jak je popsano vyse).

Odstranovani skvrn a ryh od gumovych podpatkii

Tvrdosijné skvrny a ryhy od gumovych podpatkl, které neni mozno odstranit pii
béZném ¢isténi a osetfovani, odstranite pripravkem CC-Elatex za pomoci hadfiku nebo
jemného bilého padu. Vzhledem k tomu, Ze tento produkt rozpousti i ochranné vrstvy,
je nutno vycisténé misto po odstranéni S$piny a zbytkl pripravku oSetfit hadrem
namocenym v tom produktu, kterym byla ochranna vrstva vytvofena. Skvrny
odstranovat pokud mozno neodkladnég, nebot’ nékteré¢ druhy skvrn mohou pfi zestarnuti
migrovat do povrchu a jejich uplné odstranéni je poté obtizné nebo nemozné.

Vas prodejce:
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